
Nettoyage au papier 
émeri

Ne plus jamais toucher !
Chapelle

NaOH à 50 °C
2 min

Rincer à l’eau distillée
HNO3  (30 %)

10 sec

Rincer  à l’eau du robinet
Sécher

15 – 17 V (~ 1 A)

20 min à T< 40°C !

Arrêter et laisser 
1 min encore dans le 

bain

H2SO4 20%

Agitateur

Rinçage sous eau 
courante pendant  5 min

Teinture à 50°C 
pendant 10 min

Ebullition pendant 10 min

Eau distillée + 10 gouttes 
de CH3COOH

Chauffer le 
NaOH à 50°C

Chauffer 
Teinture à 50°C

Chauffer Eau + 
Acide à 

ébullition

Anodisation et teinture de l’Aluminium

Rincer à l’eau distilléeRincer à l’eau distillée

Préparation: suppression de l’oxyde

Oxydation 
contrôlée

Teinture et colmatage des pores

Rincer  à l’eau du robinet
Sécher

Ce type de bulle signifie 
que c’est une opération à 

faire durant le temps 
d’attente
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